IT

Karlsruher Institut fur Technologie

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. Bla und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer

Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine

(Amtliche Materialpriifungsanstalt)
Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)

VERSUCHSANSTALT
FUR STAHL, HOLZ & STEINE

Bezeichnung(en):

Name des Schweilers:

SchweiRer-Priifungsbescheinigung
Prifungsbescheinigung Nr. 2125019-102

DIN EN ISO 9606-2 141 P FW 22 S t3 PB sl

Art der Legitimation: Personalausweis

Legitimation: |

Geburtsdatum und —Ort Foto
Arbeitgeber: Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH (falls nétig)
Vorschrift / Priifnorm: DIN EN ISO 9606-2:2005-03

Fachkunde: 1 bestanden; [ nicht bestanden; [XI nicht gepriift’

WPS - (Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH; 05.02.2021)

' Die Fachkundepriifung wurde von der SchweiRaufsichtsperson des Arbeitgebers durchgefiihrt.

Priifsttick Geltungsbereich
Schweillprozess(e) 141 141
Art des Werkstoffiibergangs - -
Produktform (Blech oder Rohr) P P, T: D 2 150 mm (PA, PB)
Nahtart FW FW
Werkstoffgruppe(n) Grundwerkstoff 22 (Al Mg 3) 21,22
Schweilzusatz (Bezeichnung) S (Al Si 5) S (Al Si)
Schutzgas 11 - DIN EN ISO 14175 — (100% Argon) -—
Hilfsstoffe (z. B. Formiergas) — —
Stromart und Polung - —
Werkstoffdicke (mm) 3,0 23,0
Dicke des SchweiRgutes (mm) - -
RohraufRendurchmesser (mm) - -
Schweillposition PB PA, PB
Schweillnahteinzelheiten — —
Mehrlagig / einlagig sl sl
Ergénzende Kehlinahtpriifung (in Kombination mit einer Stumpfnahtpriifung): [] erfiillt; (] nicht erfiillt TR T
Prifungsart ausgefiihrt und bestanden nicht gepriift A\W(\
Sichtpriifung X - fiéco \\g\‘
htbau ¢~
Durchstrahlungspriifung — X ﬂlfg 3h!, Ho
Bruchpriifung X -
Biegeprtifung - X
Kerbzugpriifung - X
Makroskopische Untersuchungen -— X ried=M.Sc.
N KT —~
Datum des SchweiRens: 12.08.2021 Giiltigkeitsdauer bis: 11.08.2023

Bestatigung der Giiltigkeit durch den Arbeitgeber/die SchweiRaufsichtsperson alle 6 Monate im Zeitraum der Giiltigkeit (unter Bezug auf Abschnitt 9.2)

Datum

Unterschrift

Dienststellung oder Titel

stahl.vaka.kit.edu

Vorlage: Schweilerpriifbescheinigung.dotx, Version 2




Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine
(Amtliche Materialpriifungsanstalt)
aFruber 158018 fir Technolbgie Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. BlaR und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer :{ﬂ%ﬂ%ﬁ%ﬂ%ﬁ

Schweiler-Priifungsbescheinigung
Prifungsbescheinigung Nr. 2125019-201

Bezeichnung(en): DIN EN ISO 9606-2 131 P BW 22 t2 PA ss nb
Name des Schweilers: '
Art der Legitimation: Personalausweis
Legitimation:
Geburtsdatum und —Ort : Foto
Arbeitgeber: Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH (falls nétig)
Vorschrift / Priifnorm: DIN EN ISO 9606-2:2005-03
Fachkunde: L] bestanden; [] nicht bestanden; [X] nicht gepruft'
WPS Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH; 12.08.2021
' Die Fachkundepriifung wurde von der Schweilaufsichtsperson des Arbeitgebers durchgefiihrt.
Merkmal : Prifsttick Geltungsbereich
Schweiflprozess(e) 131 131
Art des Werkstoffibergangs — —
Produktform (Blech oder Rohr) P P;T:D2150 mm
Nahtart BW BW
Werkstoffgruppe(n) Grundwerkstoff 22 (Al Mg 3) 21;22
Schweillzusatz (Bezeichnung) S (Al Si 5) S (Al Si)
Schutzgas 11 (DIN EN ISO 14175) -

Hilfsstoffe (z. B. Formiergas) — -

Stromart und Polung — .

Werkstoffdicke (mm) 2,0 1,0=t<4,0
RohrauBendurchmesser (mm) — --
Schweil3position PA PA, PB
SchweilRnahteinzelheiten ss nb ss nb; ss mb; bs
Mehrlagig / einlagig — —
Ergénzende Kehlnahtpriifung (in Kombination mit einer Stumpfnahtpriifung): [ erfiillt; [] nicht erfiillt ~
Prifungsart ausgefiihrt und bestanden nicht geprift /\V‘\H \
Sichtprafun X — Y 3 Amthche '
g ¢ gbau(
Durchstrahlungspriifung --- X anséﬂ ahl,
Bruchpriifung X -— Ste'
Biegepriifun X Karlsruher Institut fr
98D g - Techngiogie
Kerbzugprifung - X 3 .
, am {06)9.202
Makroskopische Untersuchungen — X Fed: c.
~ KT _~
Datum des Schweilens: 02.09.2021 Giiltigkeitsdauer bis: 01.09.2023

Bestatigung der Giiltigkeit durch den Arbeitgeber/die SchweiRaufsichtsperson alle 6 Monate im Zeitraum der Giiltigkeit (unter Bezug auf Abschnitt 9.2)

Datum Unterschrift Dienststellung oder Titel

stahl.vaka.kit.edu Vorlage: SchweiRerpriifbescheinigung.dotx, Version 2



AT

Karlsruher Institut far Technologie

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. BlaR und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer

Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine

(Amtliche Materialpriifungsanstalt)
Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)

VERSUCHSANSTALT
FUR STAHL, HOLZ & STEINE

Bezeichnung(en):

SchweiBer-Priifungsbescheinigung
Prifungsbescheinigung Nr. 2125003-102

DIN EN ISO 9606-2 141 P FW 22 S t2 PB sl

Name des Schweilers:

Art der Legitimation: Personalausweis

Legitimation:

Geburtsdatum und —Ort Foto
Arbeitgeber: Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH (falls nétig)
Vorschrift / Priifnorm: DIN EN ISO 9606-2:2005-03

Fachkunde: [ 1 bestanden; [ ] nicht bestanden; X nicht gepriit’

WPS - (Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH; 05.02.2021)

' Die Fachkundepriifung wurde von der SchweiRaufsichtsperson des Arbeitgebers durchgefiihrt.

Priifstiick Geltungsbereich
Schweillprozess(e) 141 141
Art des Werkstoffiibergangs - —
Produktform (Blech oder Rohr) P P, T: D 2 150 mm (PA, PB)
Nahtart. FW FW
Werkstoffgruppe(n) Grundwerkstoff 22 (Al Mg 3) 21; 22
Schweilzusatz (Bezeichnung) S (Al Si 5) S (Al Si)
Schutzgas 11 - DIN EN ISO 14175 — (100% Argon) -
Hilfsstoffe (z. B. Formiergas) — —
Stromart und Polung — —
Werkstoffdicke (mm) 2,0 2,02t23,0
Dicke des Schweillgutes (mm) — —
RohrauRendurchmesser (mm) — —
Schweillposition PB PA, PB
Schweillnahteinzelheiten - -
Mehrlagig / einlagig sl sl
Ergénzende Kehinahtpriifung (in Kombination mit einer Stumpfnahtpriifung): [] erfiillt; ] nicht erfiillt P T
Prifungsart ausgefiihrt und bestanden nicht gepruft /\ Y ’7<, b\
Sichtpriifung X = Prix er Rristelle: O
Durchstrahlungspriifung - X Zﬁ%ﬁgﬁ%ﬂ%ﬁ% a:L
Bruchpriifung X — iti(Steine
: = T\ Karisruher Institut fir
Biegepriifung - X @) Techublodie
Kerbzugpriifung — X ?}\ B .
Makroskopische Untersuchungen -— X
~. (KT
Datum des Schweif3ens: 05.02.2021 Giltigkeitsdauer bis: 04.02.2023

Bestatigung der Giiltigkeit durch den Arbeitgeber/die Schweiltaufsichtsperson alle 6 Monate im Zeitraum der Gilltigkeit (unter Bezug auf Abschnitt 9.2)

Datum

Unterschrift

Dienststellung oder Titel

stahl.vaka.kit.edu

Vorlage: Schweilerpriifbescheinigung.dotx, Version 2




AT

Karlsruher Institut fur Technologie

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. BlaB und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer

Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine

(Amtliche Materialpriifungsanstalt)
Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)

VERSUCHSANSTALT
FUR STAHL, HOLZ & STEINE

Bezeichnung(en):

Schweier-Priifungsbescheinigung
Priifungsbescheinigung Nr. 2125003-101

DIN EN ISO 9606-2 131 P BW 22 S t3 PA ss nb

Name des Schweil3ers: )
Art der Legitimation: Personalnummer
Legitimation: _
Gebqrtsdatum und —Ort . Foto
Arbeitgeber: Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH (falls nétig)
Vorschrift / Priifnorm: DIN EN ISO 9606-2:2005
Fachkunde: [ bestanden; [ ] nicht bestanden; X nicht gepriift'
WPS - (Aluform Alucobondverarbeitungs-GmbH; 05.02.2021)
' Die Fachkundepriifung wurde von der SchweiRaufsichtsperson des Arbeitgebers durchgefihrt.
Priifstiick Geltungsbereich
Schweiflprozess(e) 131 131
Art des Werkstoffiibergangs — —
Produktform (Blech oder Rohr) P P, T: D 2 150 mm (PA)
Nahtart BW BW
Werkstoffgruppe(n) Grundwerkstoff 22 (Al Mg 3) 21,22
Schweilzusatz (Bezeichnung) S (Al Si 5) S (Al Si)
Schutzgas 11 - DIN EN ISO 14175 — (100% Argon) —
Hilfsstoffe (z. B. Formiergas) - -
Stromart und Polung =(+) —
Werkstoffdicke (mm) 3,0 —
Dicke des SchweifRgutes (mm) 3,0 1,5<t<6,0
RohrauRendurchmesser (mm) - —
Schweilposition PA PA
Schweilnahteinzelheiten ss nb ss nb, ss mb, bs

Mehrlagig / einlagig

Ergénzende Kehlnahtpriifung (in Kombination mit einer Stumpfnahtpriifung): [ erfiillt; [] nicht erfiillt

-

LT
R

Priifungsart ausgefiihrt und bestanden nicht gepriift 5
Sichtprifung X - Prififoder Pifielie:. O\
.. Stahiund beioptoai s

Durchstrahlungspriifung - X heanaiale U Stshl, RS \
Bruchpriifung X — A Bteine @1 =

i ¥ Karlsruher Institut far |O
B fu - : X

iegepriifung B chhGlgGie “
Kerbzugpriifung — X ~

= e, am 1982.2021, /X
Makroskopische Untersuchungen - X ~M.Sc. (SEM
(KITY
Datum des Schweif’ens: 05.02.2021 Giiltigkeitsdauer bis: 04.02.2023

Bestatigung der Gilltigkeit durch den Arbeitgeber/die SchweiRaufsichtsperson alle 6 Monate im Zeitraum der Gilltigkeit (unter Bezug auf Abschnitt 9.2)

Datum

Unterschrift

Dienststellung oder Titel

stahl.vaka.kit.edu

Vorlage: SchweiRerpriifbescheinigung.dotx, Version 2




